Методы изготовления пенобетонных блоков

Существует 3 метода изготовления пенобетонных блоков. 

1) Традиционный (классический) метод. При данной способе высокократная  пена и поризуемый раствор изготавливаются порознь, для последующего перемешивания в отделенной для этого емкости.

2) Метод сухой минерализации пены. Сначала готовится низкократная пена, затем постепенно в смесителе она разбавляется сухими компонентами, всему этому предшествует  процесс минерализации первоначальной смеси.

3) Метод приготовления пеномассы аэрированием. Данный способ основан на технолонии внедрения через воздушное пространство кремнеземистого элемента и пенообразователя. Для эффективного производства перемешивание при данном способе убыстряется, что делает процесс более эффективным и целенаправленным.

